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PAVILAND: FIBRA

Fibra de refuerzo fabricada en multifilamento de polipropileno.

Fibra de refuerzo fabricada en multifilamento de polipropileno disefiada para utilizar en el refuerzo de
hormigones y morteros.

Multifilamento de polipropileno.

Adicionada a morteros y hormigones disminuye la fisuracion y aumenta su durabilidad y resistencia al
impacto

Mejora la resistencia a traccion y compresion configurdndose como una alternativa eficaz y econémica
frente a la malla metélica a la hora de controlar las fisuras.

Previene la formacién de micro-fisuras cuando el hormigon ain se encuentra en estado plastico.

Asegura la distribucion homogénea y uniforme de las tensiones en la masa de hormigén o mortero,
evitando la formacion de fisuras y puntos débiles.

Frente a la malla metélica, se destaca la mayor durabilidad, es indiferente a la oxidacion, proporciona un
mejor acabado, mayor resistencia a la abrasion y al impacto, mayor impermeabilidad que disminuye la
absorcién de agua, mejor resistencia al hielo, actia como refuerzo ante la disgregacion, aumenta la
resistencia pasiva al fuego disminuyendo el fendmeno conocido como “spalling”, confiere mayor
resistencia ante el asentamiento producido durante el fraguado reduciendo la formacion de fisuras que
puedan provocar roturas mayores.

Losas de hormigon (soleras, forjados).
Pavimentos de hormigén.

Hormigén y Mortero proyectado.
Morteros en general.

Revocos de fachadas.

Elementos prefabricados
Revestimiento de canales.

Morteros de revoco de fachada.

Se dosifica a razén de 600 gramos de producto por cada metro cubico de hormigén.

Incorporar la dosis de producto a la hormigonera como un componente mas del hormigén, en cualquier
momento de la mezcla o al final de la misma, pero nunca directamente sobre el agua antes de agregar el
resto de componentes.

Prolongar el amasado durante al menos 5 minutos.
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PRECAUCIONES Y e Para su correcto funcionamiento, requiere que el hormigén se trate de acuerdo a las buenas formas de
RECOMENDACIONES hacer, puesto que su Unica funcién es la de sustituir mallazos. Si se descuidan aspectos como la
formulacion correcta del hormigén, tiempo de cortes de retraccion, espesores adecuados a las cargas,
adecuacion del terreno para obtener un médulo de balasto minimo de 2.500 T/m3, correctas distancias
entre cortes, colocacion de lamina en la base de la solera, ayudar al curado del hormigon aplicando
resinas de curado o de proteccion y curado, aplicacion de puente de unién entre hormigones existentes
etc., la fibra no podra funcionar correctamente.

Resistente a los alcalis del hormigon.

No deja fibras en la superficie de los hormigones y morteros.

Compatible con cualquier aditivo para hormigones.

e Los cementos empleados deberan ser conforme a las normas en vigor, asi como las dosis utilizadas.

No aumenta las distancias entre cortes de retraccion.

No puede sustituir refuerzos metélicos en elementos estructurales. (No puede sustituir acero en capas de
compresion, ni vigas etc.).

Consultar con el Departamento Técnico para cualquier aplicacion no especificada en esta Ficha Técnica.
Para toda informacion respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenamiento y uso del
producto consultar etiqueta y la version actualizada de la Hoja de Seguridad del producto.

e El uso de Paviland Fibra no exime la obligacién de ejecutar soleras conforme a la normativa.

Se recomienda realizar las juntas/cortes de retracciéon durante las primeras 24 horas después de
hormigonar para evitar la fisuracion posterior de la solera.

Para la realizacion de recrecidos, se recomienda la limpieza adecuada del soporte y la aplicacion de un
puente de unién.
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PRESENTACION Bolsas de 0.6 kg.
Almacenamiento en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

DATOS TECNICOS (Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar).
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Materia Prima Polipropileno 8
Densidad 0,91 kg/dm? i
Proceso de Transformacion Extrusién 8
Forma Deformada (seccién irregular) f§
Temperatura de distorsion 110°C ;
Temperatura de descomposicion 280 °C .
Clase de fibra la E‘
Longitud de la fibra 12 mm §
Diametro equivalente 31 pm (0,031mm) §
Esbeltez (A) 12mm: 387,10
Densidad lineal 6,7 dtex
NOTA Las instrucciones de forma de uso se hacen segln nuestros ensayos y conocimientos y no suponen

compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificacion de los productos para su
correcta utilizacion. Las reclamaciones deben acomparfiarse del envase original para permitir la adecuada
trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningln caso, de la aplicacion de sus productos o soluciones
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demas sujetos intervinientes en la aplicacion y/o
ejecucion de la obra en cuestion, limitandose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los
posibles dafios atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados
en sistemas, debido a fallos en la fabricacion de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la direccion técnica o responsable de la obra, o
subsidiariamente la empresa aplicadora o demas sujetos intervinientes en la aplicacién y/o ejecucién de la
obra en cuestién, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las caracteristicas de los
mismos, asi como las condiciones, soporte y posibles patologias de la obra en cuestion.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicacion en cada caso se refieren
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exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos,
entre otros, a unas determinadas caracteristicas del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc.
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo
expresamente establecido en la normativa de referencia.
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