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1. INTRODUCTION

A la demande de Ientreprise « GRUPOPUMA Algérie », 1¢. 06
d’Etudes et de Recherches Intégrées du Batiment (CNERIB) a proc¢dé
un adjuvant dénommé « RETARDAMOR-DZ ». Ce produit a été ff
les soins du client.

D’apres la fiche technique, ce produit est de la famille des retardateurs ¢

Le présent compte rendu a pour objet d’évaluer les performances de I'adjuvant lors de
son utilisation dans les bétons hydrauliques.

2. DEFINITION

Cet adjuvant augmente le temps de début de transition du mélange, pour passer de
l'état plastique a I'état rigide.

Conformément a la norme EN 934-2 (2012), I'adjuvant « RETARDAMOR-DZ » doit
répondre aux exigences de performance suivantes :

v Par rapport au témoin et i consistance égale :
* Résistance a la compression a 7 jour 0280 % ;
* Resistance a la compression a 28 jours ;290 % ;

e Augmentation du temps de début de prise : > temps de début de prise
du témoin + 90 mn.

3. RESULTATS DES ESSAIS DES BETONS A CONSISTANCE EGALE

La consistance du béton témoin a été choisie dans la gamme des bétons plastiques
(consistance mesurée au cone d’Abrams comprise entre 60 et 90 mm). Le tableau 1
résume le dosage de chaque constituant des deux bétons.

Tableau 1: Compositions des bétons a consistance égale

Constituants Dosage (kg/m3)
(Kg) Béton témoin | Béton adjuvanté
Ciment 350 350
Sable noir 270 270
Sable jaune 480 480
Gravillon 5/16 650 650
Gravillon 15/25 380 380
Adjuvant (0.7 %) / 2.45
Eau (I/m3) 210 185

3.1. Essai d’affaissement

La quantité d’eau de gachage du béton adjuvanté, a consistance ¢gale, a été déterminée
selon les modalités de la norme EN 12350-2. Les valeurs de consistance des deux bétons
ainsi que la valeur de réduction d’eau sont données dans le tableau 2.

Tableau 2 : Valeurs de consistance mesurées au cone et de réduction d’eau

Désignation Eau (I) A (mm) Réduction d'eau (%)
Témoin (T) 210 90
L1
RETARDAMOR-DZ 185 90
2

%
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L'adjuvant « RETARDAMOR-DZ », a un dosage de 0.7%, a permis d’obtenir une
réduction d’eau de gachage de 11% par rapport au béton non adjuvanté, Ce dernier
résultat satisfait a I'exigence du tableau 10 de la norme de référence EN 934-2,

3.2. Essai en compression

Le tableau 3 récapitule les résultats d’essais mécaniques en compression 4 7 et a 28 jours

d’age. Les essais mécaniques ont été réalisés selon les modalités de la norme EN 12390-3
(2019).

Tableau 3 : Valeurs des résistances en compression a consistance égale

; Exigences
Rc (MPa) Readin, . Re Adju.
Désignation Re T "ReT (%)
7 28j 7 28] 7 28j
Témoin (T) 18.3 30.0
148 116 =80 >90
RETARDAMOR-DZ 271 35.0

Le résultat moyen de la résistance en compression obtenu sur l'adjuvant testé
« RETARDAMOR-DZ », a 28 jours, est > 100% du béton témoin. Ce résultat satisfait a
l'exigence du tableau 10 de la norme de référence EN 934-2.

3.3. Essai de prise

L’essai a été réalisé sur mortier normalisé selon les modalités de la norme EN 480-2. Les
résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4 : Valeurs des temps de début de prise

Exigence sur
r dé
Désignation Début de prise (mn) A ecaft Goriclant le début de prise
de prise (mn) (%)
[

Témoin (T) 220
RETARDAMOR-DZ 350

*A = début de prise du mortier adjuvanté - début de prise du mortier témoin

130 2 90min

Le résultat obtenu satisfait a I'exigence du temps de prise.
4. CONCLUSION

Pour le dosage retenu, I'adjuvant « RETARDAMOR-DZ » testé réepond aux exigences
d’un plastifiant/réducteur d’eau/retardateur de prise.
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